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PROTOKOL O SKÚŠKE   č.  10 – A – 2019 

 
 
 
Meno zákazníka  :  DAQE Slovakia s. r. o. 
 
 
Adresa zákazníka : Univerzitná 8498/25, 010 08  Žilina 
 
 
Označenie skúšaného materiálu (konštrukcie):  Betónové valce  z mostného objektu e. č. M4767.01 059-54 - 
Podsuchá – údaje poskytnuté objednávateľom.  
   
Dátum prijatia skúšaného materiálu:  14.5.2019 
 
 
Dátum vykonania skúšky:  23.5.2019   
 
                  
Názov skúšky a číslo normy, alebo identifikačný údaj skúšobnej metódy:                                              
STN 73 1317 Stanovenie pevnosti betónu v tlaku. 
 
Údaje o odbere vzoriek (stručný výsledok prehliadky konštrukcie):     
Skúšobné vzorky odobral objednávateľ. Vzorky prevzal: František Bahleda. Značenie vzoriek v zmysle značenia 
objednávateľa. Vzorka V2 bola rozdelená na dve (V2h – bližšie k povrchu, V2d – vzdialenejšia časť od povrchu) 
 
Klimatizácia a ošetrovanie vzoriek (prostredie v ktorom sa nachádza konštrukcia): 
Skúšobná vzorka bola uložená v laboratórnom prostredí. 
  
Použitý skúšobný prístroj (meracie zariadenie, meradlo), jeho metrologická nadväznosť: 
 

Skúšobný prístroj/meradlo Evidenčná 
karta 

Kalibračný certifikát č. Platnosť kalibrácie do 

 
Skúšobný lis 

Váhy stolové kombinované 

Posuvné meradlo 

Závažie oceľové bežné 

Teplomer ALMEMO 2590 

 
1/2 

5/2 

35/2 

         

38/2 

 

48/2 

 

0292/323.04/17 

 

918/323.03/17 

 

PO/021/19 

 

919/323.03/17 

 

4367P/17 

 

24.10.2019 

 

07.11.2019 

 

22.05.2022 

 

07.11.2019 

 

18.09.2022 

Metrologická nadväznosť skúšobných prístrojov je popísaná v evidenčnej karte meradiel. 
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Odchýlky od normalizovaného skúšobného postupu a všetky okolnosti, ktoré mohli  
mať vplyv na výsledok skúšky:    vzorka V2h obsahovala zrna kameniva väčšie ako 30 mm. 

  vzorka V2d obsahovala zrna kameniva väčšie ako 52 mm. 
  vzorka V3 obsahovala zrna kameniva väčšie ako 30 mm a priečne trhliny 
  vzorka V4 obsahovala zrna kameniva väčšie ako 25 mm. 
  vzorka V6 obsahovala zrna kameniva väčšie ako 36 mm. 
  vzorka V7 obsahovala zrna kameniva väčšie ako 46 mm a trhliny po obvode 
  kameniva. 

 
Údaje o presnosti - neistote merania:  Rozšírená neistota (k=2)     

U = 2,5 % z vypočítanej hodnoty 
 
 
Zistené výsledky merania: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
Vyhlásenie: 
 
              Výsledky skúšok sa týkajú len predmetu skúšky. Protokol o skúške môže byť reprodukovaný len celý,  
jeho jednotlivé časti iba s písomným súhlasom Skúšobného laboratória Stavebnej fakulty. 
 
 
Dátum vystavenia protokolu:  24.05.2019   
 
 
Meno a podpis pracovníka (pracovníkov), ktorý vykonal skúšku:  Ing. František Bahleda, PhD. 
          
       
Meno a podpis pracovníka, ktorý kontroloval protokol:   Ing. Jozef Jošt, PhD. 
 
 
Meno a podpis vedúceho Skúšobného laboratória Stavebnej fakulty,  
schvaľujúceho protokol:       Ing. František Bahleda, PhD.  
           
 

-  k o n i e c  p r o t o k o l u  - 

 
Vzorka 

č. 
 

Rozmery 
[[[[mm]]]] 

Sila pri  
porušení 
[[[[kN]]]] 

 
Plocha 
[[[[mm2]]]] 

κc, cy 
Rc, cy 

[N. mm-2] 
κcy, cu 

Pevnosť v tlaku 
[N.mm-2] 

φφφφ výška 

V2h 98.9 148.5 238.8 7682 0.946 29.4 1.2 35.3 

V2d 99 155 269.4 7698 0.954 33.4 1.2 40.1 

V3 99 200 128.8 7698 1.002 16.8 1.25 21.0 

V4 99 142 335.4 7698 0.937 40.8 1.15 46.9 

V6 99 150 375.4 7698 0.948 46.2 1.15 53.1 

V7 99 132 191.6 7698 0.923 23.0 1.25 28.7 


